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Die zwei Ger�che des Eisens bei Ber�hrung und
unter S�ureeinwirkung – (Haut-)Carbonylverbin-
dungen und Organophosphine**

Dietmar Glindemann,* Andrea Dietrich, Hans-
Joachim Staerk und Peter Kuschk

Menschen wundern sich �ber den „metallischen“ Geruch
beim Ber�hren von Gegenst�nden aus Eisenmetall wie
Werkzeugen, Besteck, Gel�nder, M�nzen etc. Ein anderer
„Carbid“- oder „Knoblauch“-Geruch von Phosphor-haltigem
Eisen unter S�ureeinwirkung ist von Metallurgen dem Gas
Phosphin[1–3] zugeordnet worden; wir fanden allerdings, dass
gereinigtes PH3 bei atembarer Verd�nnung kaumGeruch hat.
Das Ziel unserer Forschung sind die chemischen Ursachen
dieser zwei Ger�che des Eisens.

1) Der Geruch des Eisens bei Hautkontakt ist ironischer-
weise eine Art menschlicher K rpergeruch.[4]

Sieben Testpersonen erkannten einen sofortigen „muffi-
gen“, metallischenGeruch bei Kontakt ihrer Handfl�chenmit
Fe2+-Salzl5sung oder mit metallischem Eisen (Ultrapur-
Eisen, Stahl, Gusseisen), das mit k�nstlichem Schweiß be-
feuchtet war (pH 4.7 und 0.7n Chlorid). Der metallische
Geruch wurde sowohl auf der Haut als auch auf den Metall-
Platten bemerkt. Den Personen war dieser metallische
Geruch aus ihren bisherigen Erfahrungen beim Beriechen
von schwitzenden H�nden in Kontakt mit Eisen vertraut.
Fe3+-Salze produzierten dagegen keinen metallischen
Geruch.

Die parallele SPME-GC/MS-Analyse (Abbildung 1, Ab-
bildungen S2–S6) metallisch riechender Gasproben von der
Haut jeder Versuchsperson nach Kontakt mit dem Eisen-
Metall oder mit Fe2+ ergab eine reproduzierbare Verteilung

großer Peaks von C6–C10-Alkanalen und mindestens f�nf
weiterer kleiner Peaks von unges�ttigten Aldehyden und
Ketonen. GC-Olfaktometrie und klassische Verd�nnungsol-
faktometrie wiesen 1-Octen-2-on (CAS-Nr. 4312–99–6, pilz-
artig metallischer Geruch, Geruchsgrenze 50 ngm�3 [5]) als
eine Schl�sselkomponente f�r den Geruch aus, die etwa 1=3
der totalen Geruchskonzentration (Verd�nnungfaktor zur
Geruchsgrenze ca. 300) der vollst�ndigen Gasprobe �ber der
Haut unter einem Glastrichter beitr�gt.

Die Menge der riechbaren Carbonylverbindungen (Ab-
bildung 2) und der Metallgeruch stiegen mit der Quantit�t
von Fe2+ (jedoch mit nicht der von Fe3+) in Kontakt mit der
Haut einer Versuchsperson bis zu einem relativ konstanten
Grenzwert nahe 300 nmoldm�2 Carbonylverbindungen
oberhalb von 1000 nmoldm�2 Fe2+. Der Eisen-Geruch von
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Abbildung 1. Typischer „chemischer Fingerabdruck“ der Carbonylver-
bindungen von menschlicher behaarter KIrperhaut bei Behandlung
mit Eisen. W>ssrige FeCl2-LIsung, 150 mL, 10 mm, 0.3 dm2 Haut,
SPME-GC/MS-Ionenspur, Masse 55. Einschub: Probenahme der Gase
durch Festphasenmikroextraktion (solid phase micro extraction,
SPME).&&BL=&?&, 1–7= ? (Zahlen entfernen?)&&Achsenbe-
schriftung ok?&&

Abbildung 2. Molare Menge an Carbonylverbindungen, gebildet durch
behaarte KIrperhaut einer Versuchsperson, in Abh>ngigkeit von der
zugesetzten Fe2+-Menge. Fe2+ wurde als w>ssrige LIsung appliziert
oder war Resultat der Korrosion der Eisen-Legierungen in Kontakt mit
der Haut. Verunreinigungen der Metalle siehe Tabelle 1 und Tabelle S2.
Fehlerbalken zeigen das Tief und Hoch von doppelten Messungen. Die
entsprechende Konzentration des Hautgeruchs, gemessen als VerdEn-
nungsfaktor des kompletten Headspace-Gases &Gases im Gasraum?
& bis zur Geruchsnachweisschwelle, ist etwa 300 (Intensit>t bewertet
als „mittel“) bei hoher Eisen-Zugabe und etwa 10 ohne Eisen. Kontroll-
versuche [ohne Eisen-Haut-Kontakt (nur Eisen-Legierungen oder Fe2+-
SalzlIsung), nur Haut mit kEnstlichem Schweiß und Haut mit Fe3+]
produzierten vernachl>ssigbare Mengen dieser Carbonylverbindungen,
und der metallische Geruch war nicht wahrnehmbar. Zus>tzliche Re-
duktionsmittel wie Ascorbins>ure gewinnen verbrauchtes Fe2+ aus Fe3+

zurEck, wodurch die Wichtigkeit kleiner Mengen von Fe2+ steigt.
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UV-gesch�tzter und ungesch�tzter behaarter Haut (z.B.
Wade und Oberschenkel) sowie der Handfl�che war �hnlich.
Vergleichbare Mengen von Carbonylverbindungen wurden
bei sechs anderen Testpersonen gefunden.

Vorstufen der Geruchsstoffe: Der molare Quotient von
verbrauchtem Fe2+ und gebildeten Carbonylverbindungen
(Aldehyden; Abbildung 2, unter 1000 nmoldm�2 Fe2+) liegt in
der Gr5ßenordnung von 5, �hnlich einem berichteten Quo-
tienten[6] aus von Fe2+ gebildetem Fe3+ und durch Fe2+ zer-
setztem Lipidperoxid. Der Fe2+/Xylenol-Orange-Test[6] f�rbte
die Haut orange und erzeugte Metallgeruch, was ein Hinweis
auf die Bildung von Fe3+ aus Fe2+ und die reduktive Zerset-
zung von Lipidperoxiden der Haut zu Geruchsstoffen ist.
Lipidperoxide k5nnen aus vielen Haut-Lipiden[7,8] durch
Lipoxygenasen[9] oder oxidativen Stress (z.B. durch UV-
Licht) gebildet werden. Die begrenzte Verf�gbarkeit der
Haut-Lipidperoxide erkl�rt die Abflachung der Kurve bei
hoher Dosierung von Fe2+ in Abbildung 2. Der spezielle
„reine“ metallische Geruch von lebendiger Haut und Fe2+ ist
durch eine spezielle Mischung von Haut-Lipidperoxiden als
Vorstufen der Geruchsstoffe erkl�rbar, die verschieden ist
von der Peroxid-Zusammensetzung von „totem“ Fleisch
(Nahrung) und von oxidierten unges�ttigten Fetts�uren, die
eher „fettig“ riechen.

Blut-Eisen: Das Verreiben von Blut auf der Haut ergab
einen �hnlichen metallischen Geruch und dieselben Ge-
ruchsstoffe (78� 7 nmoldm�2, N= 4), w�hrend bei Kontroll-
versuchen das Blut-Eisen-Komplexierungsmittel FerroZine
die Reaktion unterdr�ckte (4� 0.4). Schon bel�ftetes und
homogenisiertes Blut allein entwickelte metallischen Geruch.
In der Literatur wird berichtet, dass Blut-Eisen Blut-Lipid-
peroxide zersetzen kann,[10] und FerroZine inhibiert diese
Reaktion.[11] Dies best�tigt, dass Blut-Eisen metallischen
Geruch auf Haut oder in Blut allein ausl5sen kann.

Gesamter Mechanismus des „Eisen-Haut-Geruchs“: Der
metallische Geruch von Eisen in Kontakt mit Haut ist �ber-
raschenderweise eine Art menschlicher K5rpergeruch.
Schwitzende Haut korrodiert Eisenmetall zu reaktiven Fe2+-
Ionen, die innerhalb von Sekunden zu Fe3+ oxidiert werden
und dabei zugleich Lipidperoxide der Haut unter Bildung von
geruchsintensiven Carbonylverbindungen reduzieren und
zersetzen, die dann als „metallischer“ Geruch wahrgenom-
men werden. Diese schnelle Reaktion erzeugt die sensorische
Illusion, dass wir unmittelbar nach der Ber�hrung das „Metall
an sich“ riechen. Mhnliche Mechanismen liegen dem Haut-
Metall-Geruch von Alltagsgegenst�nden aus Eisen, Kupfer
und Messing zugrunde (Abbildungen S3–S6, Tabelle S2).

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse sollten Mediziner
diesen Fe2+-Test f�r Haut, Blut, und K5rpergewebe weiter-
entwickeln, um spezifische „Fingerabdr�cke“ von fl�chtigen
Carbonylverbindungen als Marker f�r individuellen K5rper-
geruch, oxidativen Stress und Krankheiten zu identifizieren.
Wasseringenieure k5nnten F�lle von Kundenbeschwerden
�ber „metallischen“ Geruch von Trinkwasser durch die Bil-
dung von Carbonylverbindungen erkl�ren: Wir fanden, dass
in einer K�chensituation Ascorbins�ure in Nahrungsmitteln
und Wasser Fe3+-Ionen („roten“ Rost) in Wasser zur
„gr�nen“ Fe2+-Form reduziert, die auf der Haut einer zur
Zubereitung benutzten Hand intensiven metallischen Geruch

ausl5st. Biologen k5nnten den distinkten und empfindlichen
menschlichen Sinn f�r den (Blut-)Eisen-Geruch als eine F�-
higkeit interpretieren, die viel �lter ist als die Verwendung
von Metallwerkzeugen: Fr�he Menschen und ihre tierischen
Vorfahren konnten wahrscheinlich verwundete Beute oder
Stammesgenossen durch ihren metallischen „Blutgeruch“ (1-
Octen-3-on etc.) aufsp�ren.

2) Eisenlegierungen mit Kohlenstoff und Phosphor entwi-
ckeln unter S*ureeinwirkung Organophosphine mit metalli-
schem Knoblauch-Geruch.[4]

Versuchspersonen bemerkten auch ohne Hautkontakt
einen schwachen, jedoch andersartigen metallischen Knob-
lauch-Geruch von Gusseisen-Standard-Platten nach alleini-
gem Kontakt mit k�nstlichem Schweiß oder mit 0.01n HCl.
Phosphin (100 ngm�3 in Headspace-Gas&Bitte um Definiti-
on von Headspace-Gas&im Gasraum?&) war nicht die Ur-
sache dieses Geruchs. Eine vollst�ndige Aufl5sung von C-
und P-reichen Eisen-Feilsp�nen in heißer, sauerstofffreier 1n
HCl resultierte in ausreichend konzentriertem Gas f�r ol-
faktometrische Messungen sowie f�r die Identifizierung und
Quantifizierung einer Reihe von Organophosphinen mittels
GC/MS und GC/ICP-MS (ICP= induktiv gekoppeltes
Plasma; Tabelle 1, Abbildung S7).

Der metallische Knoblauch-Geruch (Tabelle S3) des bei
der Aufl5sung von Gusseisen in S�ure entstehenden Gasge-
misches ist durch diese Organophosphine dominiert. Wir
bestimmten eine extrem niedrige Geruchsschwelle der zwei
Hauptgeruchsstoffe Methylphosphin und Dimethylphosphin
(6 bzw. 3 ng P m�3, metallischer Knoblauch-Geruch), die
damit zu den potentesten bekanntenGeruchsstoffen geh5ren.
Phosphin (PH3) ist f�r diesen Geruch unbedeutend, denn wir
fanden, dass es eine viel h5here Geruchsschwelle hat (>
106 ngm�3). Eine Komponente des Geruchs, die dem von
Calciumcarbid (Kalk/Zement) �hnelt, wird wahrscheinlich
durch unges�ttigte Kohlenwasserstoffe (Alkine, Alkadiene)
infolge des hohen C-Gehalts des Eisens verursacht (Tabel-
len 1, S4).

Es ist offensichtlich, dass die Entstehung dieser Organo-
phosphine durch hohe Gehalte des Eisens an Kohlenstoff und
Phosphor verursacht ist (Tabelle 1), die chemisch reduziert
und mit dem Eisen legiert sind (Eisen-Magnetit-Redoxpuf-
fer) und die bei Aufl5sung des Eisens durch S�uren mit
Wasserstoff kombinieren (�hnlich der Bildung von Pho-
sphin[3] aus Eisen). Insbesondere k5nnten feste Phasen von
Eisenphosphid (Fe3P), Eisencarbid (Fe3C, Zementit) oder Fe-
C-P-Legierung bei der Aufl5sung des Eisens durch S�uren
Kohlenwasserstoffe und PH3 bilden, die in statu nascendi
unter Bildung von Organophosphinen kombinieren.

Alternativ k5nnte Eisen bereits C-P-Bindungen enthal-
ten, die die Aufl5sung des Eisens �berstehen und Wasserstoff
aufnehmen, wie hypothetisches „Eisen-Kohlenstoff-Phos-
phid“ (-Fe-P-C-) oder „Eisen-Phosphor-Carbid“ (-Fe-C-P-).
Dies w�rde jedoch der gegenw�rtigen Lehrmeinung in der
Materialwissenschaft widersprechen, dass P (Substitutions-
mischkristall&&ok?&&) und C (interstitielle feste L5sung)
in Eisen aus energetischen Gr�nden keine Bindungen ein-
gehen (Ausnahme siehe Lit. [12]).

Zur Oberpr�fung dieser Hypothese wiesen wir Methyl-
phosphins�ure (CH5PO2, bis 3 mg g�1) in verrosteten Gussei-
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sen-Proben nach, die weder PH3 noch Kohlenwasserstoffe als
Intermediate bildeten. Methylphosphins�ure (auch ein me-
tastabiles Oxidationsprodukt von Methylphosphin), kann zu
Methylphosphons�ure[13] oxidieren, hat keine biologischen
Quellen und steht auf der Oberwachungsliste der Chemie-
waffen-Konvention (CWC, Schedule 2.B.4). Diese C-P-Ver-
bindungen k5nnten auch die Korrosion des Eisens beein-
flussen.[14]

Schlussfolgerungen: 1) Der typische muffige, metallische
Geruch von Eisen in Kontakt mit Haut (Epidermis) ist durch
fl�chtige Carbonylverbindungen (Aldehyde, Ketone) verur-
sacht, die durch Reaktion von Haut-Peroxiden mit Fe2+ ent-
stehen, das bei der Korrosion von Eisen mit Schweiß gebildet
wird. Fe2+ enthaltende Metall-Oberfl�chen, Rost, Trinkwas-
ser, Blut usw., aber auch Kupfer und Messing verursachen
einen �hnlichen Geruch in Kontakt mit Haut, der als ein Sinn
f�r Blutgeruch verstehbar ist, der sich im Laufe der Evolution
entwickelt hat.

2) Der metallische Knoblauch/Carbid-Geruch von P- und
C-reichem Gusseisen und Stahl unter S�ureeinwirkung ist
durch fl�chtige Organophosphine dominiert. Korrodierendes
Gusseisen ist eine Umweltquelle von C-P-Verbindungen, die
zu Konfusion bei der Oberwachung der Chemiewaffen-Kon-
vention f�hren k5nnten (siehe auch Lit. [15]).

Eingegangen am 25. Mai 2006
Online ver5ffentlicht am &&. && &&&&
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Tabelle 1: Bildung flEchtiger Organophosphine und Geruch durch AuflIsung von C-P-legiertem Eisenmetall in heißer sauerstoffreier HCl.

Metall-Standard Metall-Verunreinigung Geruchsstoffe und Geruch aus mit HCl gelIstem Metall
mg Element g�1 Metall (= [%]Q104) mg verflEchtigtes Element g�1 Metall m3 Luftg�1 gelIstes Metall
C P C als Kohlen-

wasserstoffe[a]
P als PH3 P als Organo-

phosphine[b]
GasverdEnnung bis
Geruchsgrenze[c]

Gusseisen SCRM 665/3 32100 11100 1953 39 25 22300
Gusseisen SCRM 661/3 26300 8300 5311 127 82 35700
Gusseisen SCRM 664/3 29200 5500 3050 51 61 28600
Gusseisen SCRM 662/3 30400 2500 5402 14 54 24100
Gusseisen SCRM 663/3 34900 1030 4292 14 6 11600
Stahl CKD 165 H 1500 890 747 6 0.24 800
Stahl CKD 162 H 200 50 216 0.27 0.01 26
Eisen, ultra pure <10 <1 <10 0.02 n.d. n.d.
Aluminium 122/03[d] <10 75 <10 35 n.d. 24
Aluminium 124/03[d] <10 1 <10 0.54 n.d. 31

[a] Kohlenwasserstoffe enthalten C1–C6-Alkene und -Alkine. [b] Organophosphine (GC/MS, GC/ICP-MS) in denselben Gasproben enthalten Methyl-
phosphin>Dimethylphosphin>Trimethylphosphin (oder Methylethylphosphin)@Ethylphosphin>Propylphosphin. Andere gefundene Geruchs-
stoffe sind H2S, Alkylsulfide, AsH3, Methylarsin und Dimethylarsin aus Schwefel- und Arsen-Verunreinigungen der Eisen-Legierungen. [c] Daten der
VerdEnnungsolfaktometrie bedeuten, dass das komplette Gasprodukt (Wasserstoff mit Geruchsstoffen) von nur einem Gramm in HCl gelIstem
Gusseisen 661/3 mit 35700 m3 Luft verdEnnt werden kann, bevor sein Geruch nicht mehr detektierbar ist. Ein mg Eisen, das in Schweiß einer
menschlichen Hand (statt in HCl) aufgelIst wird, kInnte einen Anflug von metallischem Knoblauch- oder Carbid-Geruch erkl>ren. Die Einheit m3 in
der letzten Spalte ist mit der Einheit OU oder GE (odor unit, Geruchseinheit) verwandt. [d] Aluminium ist als Kontrolle aufgelistet (PH3 hoch, Geruch
niedrig); Tabellen S2, S3 und Abbildungen S7, S8.
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Zuschriften

Eisen

D. Glindemann,* A. Dietrich, H.-J. Staerk,
P. Kuschk &&&&—&&&&

Die zwei GerEche des Eisens bei
BerEhrung und unter S>ureeinwirkung –
(Haut-)Carbonylverbindungen und
Organophosphine

Der r2tselhafte „metallische“ Geruch bei
der BerEhrung von eisernen Werkzeugen,
MEnzen usw. ist eine Art menschlicher
KIrpergeruch, der durch Zersetzung von
Haut-Peroxiden entsteht. Fe2+ enthalten-
der Rost, Trinkwasser, Blut, ebenso
Kupfer und Messing verursachen >hnli-
chen Geruch. Ein anderer metallischer
Geruch, der Knoblauch-Geruch von P-le-
giertem Eisen unter S>ureeinwirkung ist
durch Organophosphine verursacht.
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